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TFI-Bericht 471693-01

Prufung elastischer
Bodenbelage

Auftraggeber Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13
49624 Loningen
DEUTSCHLAND

Produkt FuRbodenbeschichtung
SL Floor Deco 01-3

Dieser Bericht umfasst 2 Seiten und 1 Anlage(n).
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Fachlich verantwortlich

Dipl.-Ing. Cornelia Schiffer

- Leitende Priifingenieurin -
Tel: +49 241 9679 150
c.schiffer@tfi-aachen.de

Aachen, 15.11.2017

Dieser Bericht bezieht sich nur auf die gepriften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur
vollstandig, niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Ubrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der TFI Aachen
GmbH fiir die Auftragsdurchfiihrung.
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1 Vorgang
Prufauftrag Stuhlrolle gemaR EN 425:2002
Auftrag vom 06.10.2017
lhr Zeichen 44-20171A
Produktbezeichnung SL Floor Deco 01-3
TFI-Probennummer 17-10-0172
Probeneingang 20.10.2017

2 Produktbeschreibung

Aufbau * Grundierung: Epoxy ST 100 (Verbrauch 0,30 kg/m?)
Beschichtung: PUR Deco Color New (Verbrauch 2,50 kg/m?)

*Angabe des Auftraggebers

3 Ergebnisse

Parameter Ergebnis
Stuhlrolle keine Schadigung
4 Anlagen
Stuhlrolle 2 S 471693-01

Die mit @ gekennzeichneten Anlagen basieren auf nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Priifungen.
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Anlage S - Stuhlrolle

1 Vorgang
Produktbezeichnung SL Floor Deco 01-3
TFI-Probennummer 17-10-0172
Prifzeitraum 03.11.2017 - 09.11.2017

2 Prufverfahren / Anforderungen

EN 425:2002 Stuhlrollenversuch

Abweichungen keine

Klebstoff lose verlegt

Prifklima (20 £ 2) °C/ (65 £ 4) % rel. Feuchte

3 Ergebnisse

31 Aussehensveranderung

)

Art der Schadigung

Beobachtung

Trennung der Schichten

nein

Offnung der Nahtverbindung(en)

nicht relevant

Rissigwerden

nein

Bemerkungen: Glanzveranderung

Vom Deutschen Institut (( DAKKS

Notified Body filr Bautechnik (DIBt) Deuts

No. 1658 anerkannte Priif-, Uberwachungs- und
Zertifizierungsstelle

Akkreditierungsstelle
D-PL-17152-01-00
Akkreditiert fir die in der Anlage zur

DAKkS-Urkunde genannten Verfahren www.tfi-aachen.de

TFI Aachen GmbH
Charlottenburger Allee 41
52068 Aachen - Deutschland
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Dr.-Ing. Bayram Aslan
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