
 
 HRB 8157 Aachen USt-IdNr. DE209411312 Geschäftsführer Univ.-Prof. Prof. h.c. (MGU)  Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Thomas Gries TFI Aachen GmbH Charlottenburger Allee 41 52068 Aachen · Deutschland www.tfi-aachen.de   Notified Body  No. 1658  Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) anerkannte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle  Akkreditiert für die in der Anlage zur DAkkS-Urkunde genannten Verfahren  

TFI-Bericht 471374  Prüfung elastischer Bodenbeläge   Auftraggeber Remmers GmbH Bernhard-Remmers-Str. 13 49624 Löningen DEUTSCHLAND   Produkt Fußbodenbeschichtung  SL Floor Deco Art 01-4 / SL Floor Deco Art 01-3    Dieser Bericht umfasst 2 Seiten und 2 Anlage(n).     Fachlich verantwortlich   Dipl.-Ing. Cornelia Schiffer - Leitende Prüfingenieurin - Tel: +49 241 9679 150 c.schiffer@tfi-aachen.de     Aachen, 05.10.2017   ppa. Dr. Alexander Siebel - Leiter der Prüfstelle -  Dieses Dokument wurde mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signatur versehen.  Dieser Bericht bezieht sich nur auf die geprüften Proben und wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Er darf nur vollständig, niemals auszugsweise, wiedergegeben werden. Im Übrigen gelten die Allgemeinen Bedingungen der TFI Aachen GmbH für die Auftragsdurchführung. 
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1 Vorgang Prüfauftrag Resteindruck gemäß ISO 24343-1:2012 Verschieben eines Möbelfußes gemäß EN 424:2002 Auftrag vom 28.07.2017 Ihr Zeichen Externer Prüfauftrag 30-2017/A Produktbezeichnung SL Floor Deco Art 01-4 / SL Floor Deco Art 01-3 TFI-Probennummer 17-08-0164 / 17-08-0168 Probeneingang 23.08.2017 / 24.08.2017  2 Produktbeschreibung Aufbau Art 01-4 * Grundierung: Epoxy ST 100 (Verbrauch 0,30 kg/m²) Beschichtung: PUR Deco Color New (Verbrauch 2,50 kg/m²) Versiegelung: PUR Aqua Top 500 2K M (Verbrauch 0,18 kg/m²) Aufbau Art 01-3 * Grundierung: Epoxy ST 100 (Verbrauch 0,30 kg/m²) Beschichtung: PUR Deco Color New (Verbrauch 2,50 kg/m²) Versiegelung: PUR Top M Plus (Verbrauch 0,10 kg/m²)  *Angabe des Auftraggebers  3 Ergebnisse 
Parameter Ergebnis Resteindruck [mm] 0,00 Verschieben eines Möbelfußes Einzelergebnisse siehe Anlage VM  4 Anlagen Resteindruck a RED 471374 Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes VM 471374 Die mit a gekennzeichneten Anlagen basieren auf nach EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Prüfungen. 
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Anlage RED - Resteindruck 1 Vorgang Produktbezeichnung SL Floor Deco Art 01-4  TFI-Probennummer 17-08-0164  Prüfzeitraum 05.09.2017 – 06.09.2017  2 Prüfverfahren / Anforderungen ISO 24343-1:2012 Bestimmung des Eindrucks und des Resteindrucks Abweichungen keine  3 Ergebnisse Resteindruck [mm] Ergebnis Probe 1 0,00 Probe 2 0,01 Probe 3 0,00 
mittlerer Resteindruck [mm] 0,00 

mittlere Eindringtiefe nach 150 min [mm] 0,22 Bemerkungen: keine   
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Anlage VM – Verschieben eines Möbelfußes 1 Vorgang Produktbezeichnung SL Floor Deco Art 01-3 TFI-Probennummer 17-08-0168 Prüfzeitraum 25.09.2017 – 27.09.2017  2 Prüfverfahren / Anforderungen EN 424:2002 Bestimmung des Verhaltens bei einer nachgeahmten Verschiebung eines Möbelfußes Abweichungen keine Stempeltyp Typ 3 (Masse: 70 kg) Die Prüfung wurde durch einen zugelassenen Unterauftragnehmer durchgeführt.  3 Ergebnisse Parameter Ergebnis Entstandene Oberflächenunebenheiten nein Beschädigung mit teilweiser Zerstörung der Oberfläche nein Einschnitte unterschiedlicher Tiefe nein Eindringende Kanten nein Nahtstellen mit einem Spalt von ≥ 1 mm nicht relevant Bruch einer Nahtstelle nicht relevant Bemerkungen: Minimale Glanzgradveränderung im Streiflicht   
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