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Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
Bauprodukt ,MB 2K“* in Ubereinstimmung mit den Verfahren nach EN 13501-1 : 2010-01

zugeordnet wird.

2 Details zum klassifiziertem Bauprodukt

2.1 Allgemeines

Das Bauprodukt ,MB 2K** gehért dem Produkttyp: Flissig zu verarbeitende Abdichtungsstoffe

im Verbund mit Fliesen- und Plattenbeldgen bzw. mineralische Dichtungsschldmmen fir

Bauwerksabdichtungen* an.

2.2 Beschreibung

Das Bauprodukt ,MB 2K** ist in dem in Abschnitt 3.1 aufgefuhrten Prifbericht, der der
Klassifizierung zu Grunde liegt, vollstandig beschrieben.

3 Priifberichte und Priifergebnisse als Grundlage fiir die Klassifizierung

3.1 Berichte
Name der Name des Auftraggeber Bericht Nr. Priifverfahren /
Priifstelle Datum
MPA Remmers GmbH 2300/979/18-a | DIN EN SO 11925-2
Braunschweig Bernhard—Remmers-StraBe 13 vom 22.01.2019 2011-02
D 49624 Léningen
3.2 Ergebnisse
Ergebnisse
Priifverfahren Parameter Anzahl an stetige diskrete
Priifungen Parameter Parameter
(Mittelwert)
EN ISO 11925-2
Flachenbeflammung Fs =150 mm -- erflillt
15s
Brennendes Entzlindung des - nein
Abtropfen / Abfallen Filterpapiers

* Angabe des Auftraggebers




MPA BRAUNSCHWEIG i B M BMI A

Seite 3 Klassifizierungsbericht Nr. K-2300/979/18 — GB/Fe vom 22.01.2019

4.2

TU BRAUNSCHWEIG

Ergebnisse
Priifverfahren Parameter Anzahl an stetige diskrete
Priifungen Parameter Parameter
(Mittelwert)
EN ISO 11925-2
Kantenbeflammung Fs <150 mm 6 - erfullt
15s
Brennendes Entzindung des 6 = nein
Abtropfen / Abfallen Filterpapiers

Klassifizierung und Anwendungsgebiet

Referenz zur Klassifizierung
Die Klassifizierung wurde nach DIN EN 13501-1: 2010-01 durchgefthrt.

Klassifizierung
Das Bauprodukt ,MB 2K“* wird in Bezug auf sein Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

E

Die zusétzliche Klassifizierung in Bezug zur Rauchentwicklung ist:

Keine Anforderung

Die zusitzliche Klassifizierung in Bezug auf das brennendes Abtropfen / Abfallen ist:
erfiillt

Das Format der Klassifizierung des Brandverhaltens fur Bauprodukte mit Ausnahme von
Bodenbeldgen und Rohrisolierungen ist:

Brandverhalten Rauchentwicklung Brennendes Abtropfen

Klassifizierung des Brandverhaltens: E

* Angabe des Auftraggebers

4.3 Anwendungsgebiet:
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Diese Klassifizierung fur folgende Produktparameter gliltig:

Parameter

Gultigkeitsbereich der Klassifizierung

Produktbezeichnung:

.MB 2K**

Materialart: 2- komponentiger fltissiger Abdichtungsstoffe*
Dichte: 0,992 kg/dm? £ 0,05 kg/dm?
Schichtdicke: 2mm=*=01mm
Untergrund: Aufgebracht auf massive mineralische Untergriinde

der Euroklasse A1 oder A2-s1 d0, mit einer

Dicke 26 mm und einer Dichte = 1.350 kg/m?

* Angabe des Auftraggebers

Die Klassifizierung ist fur die folgende Endanwendung gultig:

Ubergénge von Bauwerksabdichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem

Wassereindringwiderstand

(Verwaltungsvorschrift C.3.25)

- Abdichtung erdbertihrter Bauteile gegen driickendes Wasser und im Ubergang auf

wasserundurchldssige Bauteile.

Mineralische Dichtungsschlammen fur Bauwerksabdichtungen

(Verwaltungsvorschrift C.3.26)

- Abdichtung von erdbertihrten Bodenplatten und Aulenwandfldchen gegen Bodenfeuchte

(Kapillarwasser, Haftwasser) und nichtstauendes Sickerwasser.

-Waagerechte Abdichtung in und unter Wanden gegen kapillar aufsteigendes Wasser.

- Abdichtung erdbertihrter AuBenwénde gegen aufstauendes Sickerwasser und driickendes

Wasser.

- Abdichtung von Behéltern gegen von innen driickendes Wasser (Schwimmbecken,

Wasserbehalter, Wasserspeicherbecken usw.) im Innen- und AuBenbereich.

Fliissig zu verarbeitender Abdichtungsstoff im Verbund mit Fliesen und Plattenbeldgen

(Verwaltungsvorschrift C.3.27)

- Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen in Rdumen, in denen sehr haufig oder lang

anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B.. Umgénge von

Schwimmbecken und Duschanlagen (&ffentlich oder privat).

- Direkt beanspruchte Wand- und Bodenflachen im AuBBenbereich die mit Geb&uden in

Verbindung stehen und auf denen sehr haufig oder lang anhaltend mit Brauch- und

Reinigungswasser umgegangen wird, wie z.B. Wénde und Bodenfldchen von

Schwimmanlagen die unmittelbar mit Gebduden verbunden sind.
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- Direkt durch Fillwasser mit Trinkwassereigenschaften’ beanspruchte Wand- und
Bodenflachen von Behéltern wie Schwimmbecken und Trinkwasserspeicher im Innen- und

Aullenbereich wenn diese direkt mit Gebauden verbunden sind.

Hinweis

In Verbindung mit anderen Baustoffen, mit anderen Abstédnden, Befestigungen
Fugenausbildungen / Verbindungen, Dicken- oder Dichtebereichen, Beschichtungen als in
Abschnitt 3.1 angegeben, kann das Brandverhalten so ungunstig beeinflusst werden, dass die
Klassifizierung in Abschnitt 4.2 nicht mehr gilt. Das Brandverhalten von anderen als den oben

angegebenen Parametern ist gesondert nachzuweisen.

Dieser Klassifizierungsbericht ist keine Typzulassung oder Produktzertifizierung und ersetzt
nicht einen gegebenenfalls erforderlichen bauaufsichtlichen Nachweis nach deutschem

Baurecht (Landesbauordnung).

Vom Hersteller wurde keine Erklarung Uber die Einstufung seines Bauprodukts in ein System

des Ubereinstimmungsnachweisverfahrens fir die CE-Kennzeichnung im Rahmen der

Bauproduktenverordnung (BauPVO) abgegeben.

T Fir z.B. Mineral- und Solebecken sind im Einzelfall ergdnzende Nachweise erforderlich.



